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FICHE TECHNIQUE 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE : ALÈSE - DEMIE 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE ALESE-DEMIE 50% COTON 50% POLYESTER TISSE TWILL 70CM X 
188CM 

NUMÉRO D’ARTICLE P9000091P 

FABRICATION DU TISSU 50 % coton, 50 % polyester, tissé twill 

POIDS DU TISSU AVANT 
LAVAGE 

170 g/m2  

Poids de référence : 224 g/unité 

COULEUR Blanc 

DIMENSIONS 70 cm x 188 cm ± 2 cm 

RÉTRÉCISSEMENT Rétrécissement après 5 lavages ne doit pas être supérieur à 10% 

FABRICATION 1. Fini lisière sur la longueur du produit. 

2. Fini avec un ourlet sur les côtés de 1,25 cm à 0,16 cm du bord, avec 
point d’arrêt au début et à la fin de la couture. 

3. Fil de finition 100 % polyester de couleur rouge (réf. : Pantone red 032) 
pour fin d’identification. 

SPÉCIFICATION  

TEST La corporation mandataire ou les établissements participants pourront 
effectuer les tests nécessaires (voir liste complète inscrite dans la fiche des 
exigences générales) afin de vérifier la conformité d’un article, avant l’octroi 
ou à tout moment durant l’entente de groupe.  

EMPAQUETAGE Selon les méthodes courantes d’emballage. 

Juin 2005 

Mise à jour Avril 2007 
Ajout du logo du MSSS. 

Mise à jour septembre 2010 
Poids du tissu changé à 170g/m2 

Fini lisière sur la longueur du produit 
± 2 cm dans les dimensions 

après 5 lavages dans le rétrécissement 

Mise à jour juillet 2011 
Ajout Poids de référence 

 
Mise à jour novembre 2012 

Ajout de la réf. pantone 
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